
  

 

Pytanie nr 5: 
 
Dotyczy Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
W SST jest zapis iż materiał pochodzący z frezowania stanowi własność Zamawiającego. 
 

 

Wykonawca prosi o wskazanie miejsca w którym należy pozostawić materiał.  

Dotyczy dokumentacji projektowej. 
 
W dokumentacji technicznej jest zapis iż dołączono załącznik Tabela 1.4 - Frezowanie i warstwa 
wyrównawcza. W załącznikach nie ma tego pliku. 
 

 
 Wykonawca prosi o dołączenie tego pliku „Tabela 1.4 - Frezowanie i warstwa wyrównawcza” 

 

Odpowiedź nr 5: 

Ad 1  

Zamawiający wskaże miejsce składowania materiału z frezowania podczas realizacji robót. W 

odległości nie większej niż 12 km. 

Załącznik tabela 1.4 znajduje się zarówno na BIP w dokumentacji zamówienia: Dokumentacja 

techniczna do Załącznika nr 7 oraz na platformie zakupowej w dokumentach udostępnionych: SWZ z 

załącznikami. 

https://gminakrzecin.ezamawiajacy.pl/pn/gminakrzecin/demand/notice/public/35284/details 

 


